Nach der Sanierung und Dammung
mit Wohnklimaplatten

Produkte zur Schimmelsanierung

und Innendammung

Wie soll man liiften?

Gerne nennen wir Ihnen gute Liftungs-

leitfaden, wobei generell gilt, dass

a) Fensterkippen nicht gut ist (Bauteile
kihlen aus),

b) Querliften mehrmals am Tag sehr
sinnvoll ist,

c) Kellerfenster an heiRen Tagen ge-
schlossen bleiben missen und nur
in den kidhlen Morgen- und Abend-
stunden gelliftet werden sollte.

Generell darf die Calciumsilikat-Platte
nicht dauerhaft von hinten durchnésst
werden, d.h. sie darf nicht an Wande
mit mangelhaften Vertikalabdichtungen,
hygroskopischen Feuchten oder bei feh-
lenden Horizontalsperren angebracht
werden. Ggf. Gutachter oder Sachver-
standige fragen.

Wichtig ist auch die Art der Mdblierung!
Mobel sollten im Bereich der Aufden-
wande mindestens 10 cm von der Wand
weggerlckt werden!

Die Platten sollten, falls moglich, nicht
belastet werden: keine Bohrhammer
zum Locher bohren verwenden — die
Platten werden brechen. Achtung: Na-
gel, Schrauben etc. kénnen als Warme-
bricke fungieren, es konnte sich Schim-
mel im Bereich des Bohrloches bilden!

(Gewolbe-)Keller ohne Be- und Entlif-

tung missen ggf. mit Belliftungssyste-
men be- und entliftet werden.
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Und wie kann man unsere Calciumsi-
likat-Platten weiter verarbeiten?

Unsere Calciumsilikat-Platten eignen
sich zum Verputzen, Streichen, oder ggf.
Tapezieren. Alle verwendeten Stoffe
mussen dampfdurchlassig sein, um die
gewiinschte Optimierung des Klimas zu
erreichen. Die Platten sind vor der Wei-
terverarbeitung gut anzufeuchten, hier-
zu mit Wasser verdlnnte Silikatgrundie-
rung verwenden.

Spachteln

Winschen Sie eine glatte und feste
Oberflache, so empfehlen wir, die Kli-
maplatten mit unserer diffusionsoffenen
Spachtelmasse zu bearbeiten. Vorher
mit unserer verdinnten Silikatgrundie-
rung (Mischungsverhaltnis Grundierung/
Wasser: 1:5 bis 1:10) anfeuchten.

Streichen

Streichen ist generell méglich. Verwen-
den Sie diffusionsoffene Kalkfarben,
Silikatfarben oder Kreidefarben. Wir
empfehlen unsere abgestimmte antibak-
terielle Silikatfarbe. Diffusionsgeschlos-
sene Farben wie z. B. Latexfarbe dirfen
nicht verwendet werden, bitte spre-
chen Sie mit Ihrem Malerfachgeschaft.
Die Platten sollten vor dem Streichen
(diffusionsoffen) verspachtelt werden.
Wir empfehlen unseren abgestimmten
Glattspachtel (siehe vorstehender Punkt
.Spachteln”). Danach Farbauftrag nach
Vorgabe des Farbenherstellers.

Inhaber des TUV-Zertifikats
fiir die Schimmelpilzsanierung
in Gebauden

Verputzen

Die Klimaplatten kdnnen mit minerali-
schen, diffusionsoffenen Putzen verse-
hen werden. Verwenden Sie kalkbasier-
te Putze. Vorher Silikatgrundierung (mit
Wasser im Verhaltnis 1 : 5 verdinnt)
auftragen. Wir empfehlen unseren Spe-
zial-Rollputz mit feiner Kérnung.

Tapezieren

Nicht geeignet sind Vinyltapeten, Rau-
fasertapeten, Kunststofftapeten, Folien
etc. — alles was diffusionsgeschlossen
ist bitte unbedingt vermeiden. Fragen
Sie lhren Tapezierfachhandel! Anfeuch-
ten mit verdUnnter Silikatgrundierung
(Mischungsverhaltnis Grundierung/Was-
ser: 1:5).

Fliesen
Empfehlen wir nicht! Schrankt die Kli-
maregulierung ein.
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Fir eine erfolgreiche Sanierung und
Verhinderung von Schimmelpilz-
bildung sowie zur Innendammung
empfehlen wir die Verwendung un-
serer Systemkomponenten.

Beachten Sie bitte unsere Einbauhinwei-
se in der aktuellen Fassung.

Klimaplatten
Calciumsilikat-Platten zur Schimmelsa-
nierung und Innendémmung

Um die Eigenschaften und Wirkungs-
weise der Wohnklimaplatten beim Ver-
arbeiten nicht negativ zu beeintrach-
tigen, wurden speziell in Bezug auf
Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivitat
aufeinander abgestimmte Systemkom-
ponenten zum Anbringen und Nachbe-
handeln entwickelt.

Schimmel Ex
Zur abtotenden Oberflachenvorbehand-
lung gegen Schimmel und Pilze.

Male 120 x 100 x 2,5 cm

VE: 0,5 Liter-Flasche

120 x 100 x 3,0 cm

120 x 100 x 5,0 cm

Produktionstoleranz Zuschnitt +/- 2%

Klimaplatten fir Fensterlaibung
weniger dick, zur Schimmelsanierung
der Fensterlaibungen

Male 24 x50 x 1,9 cm

Spezialkleber

Diffusionsoffen, alkalisch, sulfatbestan-
dig, hohe Verbundhaltung. Systemkon-
form zur Klima- und Laibungsplatte

Durch Verwendung der Systemkompo-
nenten zusammen mit der Klimaplatte
erhalt man eine technisch einwandfreie
und optisch ansprechende Sanierung.

Glattspachtel

Diffusionsoffen, hoch alkalisch, kapillar-
leitend, spannungsarm (rissfrei austrock-
nend)

Verbrauch: ca. 3 kg/m?
VE: Sack mit 25 kg

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m?
VE: Sack mit 20 kg

Wandanschlusskeil
zur Schimmelsanierung flr angrenzende
Decken-/Wandbereiche

MafRe 61x40x2,8/0,5cm

Sanierungs-Gurtfiih-
rung fiir Rolladen
problemlose Montage
auf der Klimaplatte

mit doppelter Birsten-
Dichtung

senkt Energieverluste bis
zu 95%

Silikatgrundierung
Hoch atmungsaktive, wasserdampf-
durchlassige Silikatgrundierung

VE: 5 Liter-Kanister

Zur Oberflachengestaltung
Diffusionsoffen, dkologisch.
Hohe Deckkraft. Antibakteriell;
ohne organische Zusatzstoffe

Klimaplatten Spezial Roll/Streich-Putz
VE: 7 kg Eimer fur ca 20 m?
Klimaplatten Silikatfarbe

ViEs 5 Liter-Eimer flr ca. 25 m?




Technische Daten

Einbauanweisungen
Wohnklimaplatte

Die Wohnklimaplatten bestehen aus
Calciumsilikat, einem Werkstoff auf mi-
neralischer Basis. Die Calciumsilikatkris-
talle bilden ein mikropordses GerUst.
Der Werkstoff ist diffusionsoffen, kapil-
laraktiv, warmedammend, umweltver-
traglich, nicht brennbar und schimmel-
hemmend.

Die Calciumsilikat-Platten sind asbest-
frei. Reste konnen als normaler Bau-
schutt entsorgt werden.

Anwendungsbereiche sind die Sanie-
rung feuchten Mauerwerks — selbst bei
Trockenlegung hochwassergeschadigter
Gebéaude, die Schimmelvermeidung und
-sanierung und die Innendédmmung von
AulRenwanden.

Aus DIN ISO zertifizierter Markenpro-
duktion.

Die Klimaplatten sind allgemein bau-
aufsichtlich zugelassen als Warme-
dammplatte zur Innendammung von
Gebauden.

Benttes Werkzeug. Bei uns auch
als , Starterpack” erhaltlich. Mehr
braucht man nicht!

So einfach wird’s gemacht:
(Bitte beachten Sie unsere Einbauanweisungen)

Schneiden Kleben

Die technischen Daten sind Mittelwerte aus Reihenprifungen, ermittelt aus laufen-
der Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und kénnen nicht
als Grundlage flr eine Gewahrleistung herangezogen werden. Getestet von den
Materialprtfanstalten Stuttgart und Bremen.

Brandschutzklasse nach DIN 4102
Rohdichte

Warmeleitwert A,

gem. MPA

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p

pH Wert

Al

ca. 220 -250 kg /m?3

zw. 0,052 und 0,071 W/mK
ca. 3
ca.10,3

kontinuierliche Qualitatspridfung, mit ETA-Zulassung

Eigenschaften
Diffusionsoffen und kapillaraktiv
Zur Schimmelsanierung und/oder In-
nenddmmung
Nicht brennbar (A1)
Schimmelhemmend (pH ca. 10,3)
Formstabil, also selbsttragend
Okologisch und gesundheitlich un-
bedenklich
Relativ hart ausgelegt um Staubbe-
lastigung zu verringern
Einseitig geschliffen
Ohne PU-Schaume o. a.
Gepruft von den Materialprifanstal-
ten Stuttgart und Bremen
Brandschutzklasse Al
Platten aus geprufter
Markenproduktion
Zubehor aus deutscher
Markenproduktion
Ohne krebserregende Mineralfasern
Mit europaischer Zulassung als In-
nendammung

Platte ansetzen

Lagerung
Unsere Wohnklimaplatten sind trocken
und frostfrei zu lagern.

Lieferform
Geliefert wird auf Einwegpalette foliert.

Spachteln

So einfach wirds gemacht:

1. Verwenden Sie ausschlief3lich unsere
aufeinander abgestimmten System-
komponenten. Nur so sind die diffu-
sionsoffenen Eigenschaften gewahr-
leistet.

2. Tragen Sie Schutzkleidung: Schutz-
brille, Atemschutz (FFP2) und Hand-
schuhe. Angrenzende Wohnraume
einhausen. Fir ausreichende Bellf-
tung sorgen. Arbeitskleidung nach
Gebrauch waschen. Zimmer nach
Sanierung feinreinigen.

3. Wohnklimaplatten kénnen Schimmel-
pilz verhindern, wenn die Ursache
eindeutig im Bereich der Innenkon-
densation zu suchen ist (Innenwan-
de, Decken). Wohnklimaplatten und
Systemkomponenten sind nicht ge-
eignet bei Feuchtigkeiten, die von
aulRen eintreten, bei aufsteigenden
oder hygroskopischen Feuchten o.a.
Wohnklimaplatten ersetzen nicht feh-
lende oder brichige Abdichtungs-
systeme. Ggf. beauftragen Sie bit-
te einen Gutachter mit notwendiger
Messtechnik.

4. \orarbeiten: Die Wand muss frei sein
von Schimmelpilzen (Biozid im ange-
gebenen Mischverhaltnis aufbringen).
Schutzkleidung tragen! Verschimmelte
Putze, Salze, Gipsputze, Tapeten, Altan-
striche, Gipskartonplatten oder andere
vorgehangte Platten o. 4. komplett ent-
fernen. Putz anfeuchten, um die Spo-
renverteilung gering zu halten. Merk-
blatt Gipsputze ggf. dringend beachten.
Wand grundieren mit Silikatgrund 1:5.
Betonoberflachen mit geeignetem Tie-
fengrund (bei MM Bautenschutz erhélt-
lich) behandeln um gute Kleberverkral-
lung zu gewahrleisten.

5. Platten mit Tapeziermesser oder
Sage auf das richtige Maf3 schneiden.

6. Staub minimieren: wenn maoglich

im Freien schneiden (Staub) und an-
feuchten (siehe 8.)

7. Wenn ein Untergrundausgleich not-

wendig sein sollte (z. B. bei grob un-
ebenen Wanden), so empfiehlt sich
zur Egalisierung ein Kalkzementputz.
Unebenheiten kdnnen auch durch
den Spezialkleber ausgeglichen wer-
den.

8. Plattenkleber anriihren. Angege-

benes Mischungsverhaltnis beach-
ten. Flachig auf die Wand auftragen
(Kammbett, mind. 8 mm Zahnung;

Kammrichtung egal).

9. Die Platten — auch die bereits vor-

grundierte Platte — ist vor dem Auf-
bringen ins Kleberbett gut anzu-
feuchten. Verwenden Sie hierfir
Silikatgrundierung (verdinnt im Mi-
schungsverhéltnis Grundierung/Was-
ser: 1:5 bis 1:10). Platten ankleben,
sofort ausrichten und andricken.
Vollflachig verkleben!

Insider Tip: Wenn man den Kleber
darUberhinaus (also nach Punkt 7.)
auch dunn auf die Platte aufbringt,
kann man noch besser arbeiten und
auch kleine Wandunebenheiten bes-
ser ausgleichen.

10. Alle Kanten dinn verkleben. Fugen-
breite max. 2 mm. Keine Kreuzfugen,
Platten nicht direkt auf die Boden-
platte aufstehen lassen (ca. 8 mm
Fuge zur Bodenplatte). Ggf. Decken-
streifen anbringen (Anschlusskeil).
Fugen zu angrenzenden Bauteilen
(Decke; Boden; angrenzende Wande)
kénnen mit Fugendichtband (bei uns
erhaltlich) geflllt werden.

11. Bei Raumhdhen Uber 2,8 m und bei
Deckenmontage empfehlen wir, die
Platten mit Tellerdlbeln abzusichern.
DUbel sind bei uns erhaltlich.

» Die Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
empfiehlt u. a. nach einem Vergleich von Baustoffen

Calciumsilikat-Platten fiir den Einsatz als Innendammung.«

12. Plattenfugen nach Durchtrocknung
des Klebers gleichmaRig verspach-
teln. Fugen zwei Mal spachteln den-
noch die maximale Spachteldicke von
2 mm nicht Uberschreiten, ggf. schlei-
fen. Durch die extreme Saugleistung
der Platten sind diese vor jeglicher
Weiterverarbeitung gut anzufeuchten.
Verdlinnte Silikatgrundierung verwen-
den. (siehe 8., Mischungsverhaltnis).
Maximal 2 mm dick Glattspachtel
auftragen, auch in den Fugen.

13. Wir empfehlen, die Platten mit un-
serer abgestimmten Silikatfarbe zu
streichen oder mit unserem Klima-
platten Rollputz (1 mm Kornung) zu
gestalten. Hierzu die Platten vollfla-
chig verspachteln. Vor der Verspach-
telung die Platten gut befeuchten mit
verdinnter Silikatgrundierung (siehe
Punkt 8. Mischungsverhaltnis).

14. Obwohl die Platte relativ hart ausge-
legt ist, empfehlen wir Eck-/ Rand-
schienen aus Kunststoff.

15. Weiterverarbeitung: siehe »Nach der
Sanierungx.

16.Risse aufgrund von Setzungen o. .
sowie Schimmel im Bereich angren-
zender Wohnflachen etc. bedeuten
keine Reklamation! Bei bewegli-
chenTeilen (Fenster, Turen) oder
Setzungen ggf. Fugen mit Gewe-
beband armieren oder flachig ar-
mieren.

Sténdig neue Erkenntnisse und Erfah-
rungen (die den Einbau verbessern und/
oder erleichtern) bringen es mit sich,
dass die Einbauanweisungen kontinuier-
lich aktualisiert werden. Bitte sehen Sie
die aktualisierten Einbauanweisungen
unter www.wohnklimaplatte.de ein
oder bestellen Sie diese bei uns. Beach-
ten Sie die technischen Merkblatter.

Bei der Verwendung von Produkten an-
derer Hersteller sind ggf. Probeflachen
anzulegen bzw. der Hersteller nach Ver-
wendungsfahigkeit zu befragen.



